
Tabell - Utvidgningskoefficient 

Material 106 α 

Aluminium 23 

Betong (torr) 9…14 

Bly 29 

Brons 18 

Ebonit 75-100 

Glas 3…10 

Granit 8 

Guld 14 

Invar 1 

Is 50 

Järn 11-20 

Kalksten 5-16 

Kisel 2,5 

Kol (grafit) 2 

Konstantan 15 

Koppar 17 

Magnesium 26 

Mässing 18-21 

Natrium 70 

Nickel 13 

Paraffin 100-200 

Platina 8,9 

Plexiglas 70-100 

Porslin 2-5 

Rostfritt stål 18 

Silver 19 

Stål 8-18 

Svavel (rombiskt) 61 

Svavel (monoklint) 120 

Tenn (vitt) 27 

Trä (längs fibern) 5-9 

Uran 13 

Volfram 4,5 

Zink 30 
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